UL. WSPOLNA
KM 0+314,50 - KM 0+594,30

550 2 75 y

Pobocze utwardzone:
12 cm kruszywo stabilizowane
_ mechanicznie
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Pobocze utwardzone:
12 cm kruszywo stabilizowane
mechanicznie

AINIINNNININNNNNNNN

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumiicznej

20 cm kruszywo tam. stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm)
15 cm warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego

stab. cementem Rm=2,5MPa
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BUDOWA UL.SCIEGIENNEGO

| WSPOLNEJ W BRZEZINACH

GMINA MORAWICA

KL-227/91

-spec.konstr.-inzynieryjna
w zakresie drog i naw.lotn.
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